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Farben haben eine grosse Wirkung auf die •sthetische Er-
scheinung eines Bauwerks, aber auch auf das pers€nliche 
Emp®nden der Bewohner von St•dten und Geb•uden. 
Farben, so lehrt die Farbenpsychologie, haben einen tief-

greifenden Ein¯uss auf unser Wohlbe®nden und k€nnen 
farbtherapeutisch eingesetzt sogar heilend wirken. Nach 
der taoistischen Lehre des Feng Shui k€nnen Farben 
dazu beitragen, Harmonie und Energie in unser Leben zu 
bringen.

Viele K•nstler des ‚ƒ. Jahrhunderts haben sich in der bil-
denden Kunst mit den Qualit•ten der Farbe auseinander 
gesetzt. So interessierte sich Piet Mondrian unter ande-
rem f•r die r•umliche Qualit•t der Farbe, beispielsweise 
die vorspringende oder weichende Wirkung einer Farbe, 
Mark Rothko hinterliess uns ein enorm reiches Erlebnis-
feld f•r das Lyrische in der Farbfeldmalerei und Robert 
Rymann veranschaulicht in seinen weissen Bildern mit 
dem Verzicht auf Buntfarben die grosse Wirkung des Ges-
tischen, des Pinselstrichs, also die malerische Verarbei-
tung von Farbe.
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Irene Hochreutener

Das «rote Haus» im St•dtli Werdenberg aus dem 17. Jahrhundert erhielt sein rotes Farbkleid und die ornamentalen Graumalereien

erst Mitte des 18. Jahrhunderts (Foto: kant. Denkmalp¯ege).
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Farbe ist aber auch wesentliches gestalterisches Element 
in der Architektur. Es unterst•tzt Linie und Form, scha!t 
Wertigkeiten und r•umliche Stimmungen. Die Farbe als 
eigentlicher Pigmenttr•ger, in ihrer haptischen Qualit•t, 
in der chemischen Zusammensetzung und der Art der 
Verarbeitung beein¯usst demnach auf verschiedenen Ebe-
nen den gestalterischen Entwurf und die pers€nliche 
Emp®ndung des Menschen. 

Verf•gbarkeit der Anstrichstoffe

Die Verf•gbarkeit der Anstrichsto!e hat die Gestaltung 
historischer Bauten schon immer wesentlich gepr•gt. W•h-

rend Jahrhunderten war die Herstellung von Farben das 
Handwerk der Maler. Pigmente mussten aufwendig bereit-
gestellt, das Lein€l gekocht, der Kalk gebrannt und ein-
gesumpft werden. Jeder Maler verf•gte •ber seine hausei-
genen Rezepturen. Dabei waren die Maler an die Verf•g- 
barkeit der Rohsto!e gebunden. Nur wenige in der Natur 
vorkommende Farbpigmente sind lichtecht und vertragen 
die •tzende Wirkung des Kalkputzes. Die farbintensiven 
mineralischen Pigmente waren zudem sehr teuer.

Bis ins "#. Jahrhundert war daher das weiss gekalkte Haus 
weit verbreitet, allenfalls war es mit Rebschwarz und Erd-
farben abget€nt, hatte bei der Verwendung von eisenhal-
tigem Kalk einen r€tlichen Farbstich oder einen Gelbstich 

Rapperswil, Marktgasse 4. Leicht abget!ntes, kalkweisses Haus von 1613 mit zeitgen!ssischer Eckquadrierung und Doppeladler. In der 

Stadt Rapperswil entdeckte man fast an jedem Haus solche Eckquadrierungen, seltener auch Sockelmalereien mit perspektivischen W"rfeln 

oder einfachen Schachbrett- und Rautenmustern (Foto: Dominique Marc Wehrli, Z"rich).
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bei manganhaltigen Kalken. Holzbauten blieben oft un-
behandelt, w•hrend bei Fachwerkh•usern h•u®g Rot und 
Grau, in der Stadt St.Gallen sogar Blau, nachgewiesen 
ist.

Als Schmuck  waren im "$. und "%. Jahrhundert Grauma-
lereien in Form von illusionistischen Sockelbemalungen, 
Eckquadrierungen und Fensterumrahmungen beliebt.1 
Auch Kartuschen, Embleme, einfache Dekorationen oder 
Hausspr•che sind zu beobachten. Das farbige Haus aber 
blieb aus Kostengr•nden den gehobenen Bauaufgaben 
vorbehalten. Zuweilen zeugen Hausnamen von einer aus-
sergew€hnlichen Farbigkeit, wenn etwa vom Roten oder 
Blauen Haus die Rede ist. 

Im "&. Jahrhundert, insbesondere aber im "#. Jahrhundert 
werden f•r nahezu alle nat•rlichen Farben synthetische 
Pigmente erfunden, die farbintensivere Anstriche erm€g-
lichten. Bei den Bindemitteln ward ebenso eifrig geforscht 
und gegen Ende des "#. Jahrhunderts war mit den wasser-
glas®xierten Farben ein v€llig neues Farbsystem gefun-
den. Besonders bekannt ist die nach dem Er®nder Adolf 
Wilhelm Keim ("&'"±"#")* benannte und um "&#' erst-
mals industriell hergestellte Keim`sche Mineralfarbe. Die 

Berneck, Kirchgasse 8. Das grau gefasste Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert zeigt eine Grisaille-Malerei mit aufgemalten Fenstern 

und T"ren (Foto: kant. Denkmalp¯ege).

1 In Rapperswil durften diese gem•ss Zunftordnung auch von den

 Maurern und Steinmetzen ausgef"hrt werden. Vgl. dazu: Anderes,

 Bernhard: Grau ist auch eine Farbe, in: applica, Zeitschrift f"r das

 Maler- und Gipsergewerbe 89, 1982, S. 17±19.
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emblematische Werbung zeigte einen roten Fels in der 
Brandung und die Schlagworte «wetterfest, lichtecht, 
waschbar».

Um "#ƒƒ ert€nte in vielen Zeitschriften der Aufruf zur 
Wiederbelebung der Farbe in der Aussenarchitektur.2 
Bruno Taut ("&&ƒ±"#)&* war in Deutschland zwischen 
"#"ƒ±"#)ƒ der eifrigste Verfechter der farbigen Architek-
tur. F•r Taut war Farbe aber mehr als ein Gestaltungsmit-
tel. Sein Wunsch nach Farbe entsprang einem Bed•rfnis 

nach Verbesserung der Lebensbedingungen, gerade auch 
f•r die einfacheren Menschen. Die Siedlung «Reform» in 
Magdeburg f•r mittellose Arbeiter leuchtete in Kanarien-
gelb, Himmelblau und Schokoladebraun. Die Farbe war 
dabei als der kosteng•nstigste Schmuck gedacht, dort wo 
Stuck und anderes Schmuckwerk zu teuer war. Anders als 
in anderen Kantonen blieben farbige Siedlungen in 
St.Gallen aber die Ausnahme. Das Eisenbahnerquartier 
Schoren oder die lindengr•ne Siedlung Stern in der Stadt 
St. Gallen sind zwei der seltenen farbigen Vertreter.

Der «Alte Sternen» in Rapperswil, Engelplatz 2, wird 1568 als Teil 

der !stlichen Stadtbefestigung erbaut und 1790 nach dem Zeitge-

schmack barockisiert. Der als Stadtpalast ausgebildete Bau zeigt ei-

nen lachsroten Verputz mit aufgemalten Eckpilastern, Fenstereinfas-

sungen und Verdachungen in barockem Gepr•ge. 1966/67 wurden 

die Reste der barocken Illusionsmalerei von Eugen M"ller, Flawil,

rekonstruiert und restauriert. 2007 wurde die Bemalung mit einer 

Zweikomponenten-Mineralfarbe (Keim) ausgebessert und mit 

einer d"nnen Farbschicht in Schwammtechnik gefestigt.

(Fotos: Fontana & Fontana AG, Jona).

Historisches Werbeplakat f"r die Keim'schen Mineralfarben (Keim-

farben AG, Diepoldsau).

Schorensiedlung St.Gallen. Erbaut 1909±1914 auf Initiative des

Verkehrspersonals vom deutschen Architekten Paul Robert Gerber. 

(Foto: st•dt. Denkmalp¯ege).
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Um "#"# erarbeitete der K•nstler Augusto Giacometti 
("&%%±"#+%* einen Entwurf f•r das «farbige Z•rich»3 und 
in Winterthur wurde "#‚$ eine Ausstellung zum /ema 
«Die farbige Stadt» er€!net. Im benachbarten Kanton 
Appenzell Ausserrhoden wurde in den "#'ƒer-Jahren 
durch Tourismusverb•nde Vorst€sse unternommen, um 
mit der Gestaltung der D€rfer Gais und Hundwil deren 
Attraktivit•t zu steigern. Daneben d•rfte sich vielerorts 
eine gewisse Eigendynamik entfaltet haben, der man in 
der Stadt St.Gallen, wie andernorts auch, noch in den 
"#&ƒer-Jahren mit Farbkonzepten zu begegnen suchte. 
Heute geh€rt die Beratung bez•glich der Farbigkeit der 
Altst•dte, der gesch•tzten Ortsbilder und der Kulturob-
jekte zum Aufgabengebiet der Denkmalp¯egestellen.

2 Vgl. dazu: Rieger, Hans J!rg: Die farbige Stadt, Diss., Z"rich 1976. 

3 In Zusammenarbeit mit dem Stadtbaumeister Herter und dem

 Maler Scartezzi, angeregt durch die Gesellschaft Schweizerischer

 Maler, Bildhauer und Architekten, vgl. Rieger 1976 (wie Anm. 2).

Rapperswil, Endingerplatz, Curti-Haus. Die Wiederentdeckung der 

Farbigkeit in der Antike durch Gottfried Semper (1803±1879) und 

die Vorliebe f"r Historienmalereien in der Zeit des Historismus 

brachten im 19. Jahrhundert wunderbar gestaltete Fassaden, die 

leider vielerorts schon wieder verloren gegangen sind.

(Fotos: kant. Denkmalp¯ege).



60

Haus b•sste trotz Beibehaltung des Grundkonzeptes all-
m•hlich seine feine klassizistische Grundnote ein. In die-
sem Fall entschieden sich Denkmalp¯ege und Eigent•-
mer anl•sslich der unl•ngst durchgef•hrten Renovation 
f•r eine Ann•herung an den urspr•nglichen Zustand.

Beim Schulhaus in Andwil von "#ƒ' hat man dem Gestal-
tungskonzept •ber drei Schulh•user verschiedener Bau-
epochen, das verschiedene «fr€hliche Buntfarben f•r das 
Kind» vorsah, unterst•tzt. Das Schulhaus zeigt heute ein 
starkes Rotorange, das kulturhistorisch v€llig unbegr•n-
det ist und aber gerade deshalb klar als neue Intervention 
ablesbar bleibt.

Historische Befunde sind •ber das Ganze gesehen eher 
selten. Umso bedeutender sind jene Beispiele, die es er-
m€glichen, die Farbigkeit einer Epoche in ihren Grund-
z•gen zu verstehen. Immer wieder •berraschen dabei die 
aussergew€hnlichen Farbakkorde unserer Vorfahren, wie 
beispielsweise bei der Villa Wartegg in Goldach mit ihren 
gelb gefassten Stuckaturen auf rosa Putz. 

Die Farbigkeit eines Hauses wird durch die L•den, Fens-
ter und T•ren abgerundet. Weit verbreitet ist die Mei-

Denkmalp¯egerische Fragestellungen

Mit der Verf•gbarkeit steigt bekanntlich auch die Begehr-
lichkeit. Farben sind heute in allen Buntwerten und Qua-
lit•ten zu relativ g•nstigem Preis erh•ltlich. Und die 
Denkmalp¯ege sieht sich mit individuellen Farbw•n-
schen konfrontiert, die nicht zur Entstehungszeit des Ge-
b•udes passen. Es gilt abzuw•gen, wann die urspr•ngliche 
Farbigkeit beibehalten werden muss und wann in Abw•-
gung privater oder gestalterischer Interessen auch ge•n-
dert werden darf. Wenn der Farbwandel als kulturhisto-
risches Ph•nomen betrachtet wird, ist es unter Umst•nden 
auch legitim, diese Entwicklung weiterzuschreiben. 

"&ƒ‚±"&ƒ+ wurde in Wartau das Herrschaftshaus Sulser 
erbaut. Gl•cklicherweise hatten sich bis zum Umbau 
‚ƒƒ'0‚ƒƒ$ noch bauzeitliche Putzfelder erhalten, so dass 
ein eindeutiger Farbbefund m€glich wurde. Das im Volks-
mund als «rotes Haus» bekannte Geb•ude hatte demnach 
immer schon einen roten Anstrich, der aber mit jedem 
Neuanstrich vom r€tlichen Kalkweiss zu einem inten-
siveren Rot mutierte. Im gleichen Ausmass wurden die 
urspr•nglich hellgrauen Fenster und Pilaster immer hel-
ler.4 Dadurch entstand ein st•rkerer Kontrast und das 

Wartau, Azmoos, Rathaus, ehem. Herrschaftshaus Sulser, erbaut 1802±1804 vermutlich vom Altst•tter Baumeister Johann Jakob Haltiner. 

(Foto: kant. Denkmalp¯ege).
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nung, ein Fenster m•sse weiss gestrichen sein. Dies war 
aber bis ins ‚ƒ. Jahrhundert in der Regel nicht der Fall. 
Jede Epoche hatte ihre typischen Farben. Das barocke 
Fenster war meist holzsichtig, grau oder hellgrau; im 
sp•ten "#. Jahrhundert waren sie meist dunkel ± braunrot, 
dunkelgr•n oder steingrau, ocker oder maseriert. Und 
auch die sch€nen farbigen Bleiverglasungen mit den Blu-
menmotiven aus der Zeit des Jugendstils w•rden in einem 
weissen Rahmen viel von ihrer Leuchtkraft einb•ssen.

Das ‚ƒ. Jahrhundert wartet mit v€llig neuen Technolo-
gien auf. Es kommen Farben auf den Markt, welche •ber 
v€llig neuartige Eigenschaften verf•gen. So sollen moder-
ne Anstriche, zum Teil dank Nanotechnologie, schmutz-
abweisend, brandhemmend oder besonders wasserun-
durchl•ssig sein. Es heisst, die Produktion und Verarbei- 
tung am Bau sei weniger zeitaufwendig und damit auch 
kosteng•nstiger. Gleichzeitig beobachten wir in einem 
noch kleinen Marktsegment eine meist €kologisch moti-
vierte R•ckbesinnung auf historische Anstrichsto!e. Die 
Produktion von synthetischen Farben belastet die Um-
welt mit Abfallsto!en, die das dreissigfache des Endpro-
duktes ausmachen k€nnen. Neuzeitlichen L€sungsmit-
teln haftet der schlechte Ruf an, dass sie die Bildung von 
Allergien beg•nstigen.

4 Dokumentation Fontana & Fontana AG, Jona; vgl. auch: Denkmal-

 p¯ege und Arch•ologie im Kanton St.Gallen 2004±2008,

 St.Gallen 2009, S. 259f.

5 Fietz, Walter: Farbprobleme in der Denkmalp¯ege, in: Von Farbe

 und Farben. Albert Knoep¯i zum 70. Geburtstag, Z"rich 1980,

 S. 69.

Goldach, Villa Wartegg, erbaut 1903. Rosa Verputz und gelb

gefasste Stuckaturen (Fotos: kant. Denkmalp¯ege).

Rapperswil, Curti-Haus, Treppenhaus mit ¯oraler Dekorationsmale-

rei, geschwungenem Treppenlauf mit gusseisernen Staketen und 

kunstvollem Glasmosaik aus gewelltem Opakglas, dessen farbiges 

Gespinst mit Bl"ten und Ranken zusammen mit den eleganten

Verbleiungen bereits einen Hauch von Jugendstil verstr!mt. Die 

grau gemalten Fensterrahmen lassen die Farben leuchten.

(Foto: kant. Denkmalp¯ege).

Andererseits sind aber auch einige historische Farbmittel  
gesundheitlich nicht unbedenklich. Giftige Pigmente, 
wie beispielsweise der schon im Altertum bekannte Gr•n-
span oder das "&ƒ+0"+ entdeckte und "&%‚ bereits wieder 
verbotene Schweinfurtergr•n waren zusammen mit einer 
Bleiweissgrundierung einst Garanten f•r einen langle-
bigen Fensterladenanstrich und sch€ne Wandt•fer.5 Bei 
den L€sungsmitteln sei beispielhaft die nervensch•di-
gende Wirkung von Terpentin erw•hnt. 
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Farbige Fenster in St.Gallen: Davidstrasse 40, Bahnhofstrasse 8, Ekkehardstrasse 2, Bahnhofstrasse 11 (Fotos: kant. Denkmalp¯ege).
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St.Gallen, Gallusstrasse 20, Blaues Haus, blaues Fachwerk mit

Smalte. Blau wurde bis ins 18. Jahrhundert nur als "beraus teures 

Pigment des Halbedelsteins Lapislazuli in der Wandmalerei verwen-

det oder als Smalte (gemahlenes blaues Glas) auch bei Fachwerk-

bauten. Die Entdeckung des nicht kalkechten Pariserblaus (Preus-

sischblau 18. Jh.), die Fabrikation von Cobaltblau (um 1800) und 

des s•ureemp®ndlichen Ultramarinblaus (um 1836) er!ffneten

ganz neue M!glichkeiten (Foto: kant. Denkmalp¯ege).

F•r die Denkmalp¯ege tut sich damit ein Problemfeld 
auf, das oft nicht ohne Kompromiss gel€st werden kann. 
Im Grundsatz verfolgt die Denkmalp¯ege am Schutz- 
objekt die Materialauthentizit•t. Denn Farbe ist viel mehr 
als nur ein Buntwert. Handwerk und Materialeigen-
schaften tragen wesentlich mit dazu bei, dass Farbe in ih-
rer historischen Intention erlebbar bleibt. Die Struktur, 
die ein Pinsel auf einem T•fer zur•ckl•sst, unterscheidet 
sich wesentlich von der Struktur eines Rollers oder dem 
Fehlen jeglicher Struktur bei einer aufgespritzten Farbe. 
Nat•rliche Pigmente sind mehr als ein festgelegter Bunt-
wert, sie sind eine Farbpalette, die sich im Auge des 
Betrachters je nach Lichteinwirkung unterschiedlich 
mischt.6 

6 Siehe dazu auch: Knoep¯i, Albert: Die Farbe in der Denkmalp¯ege.

 Nach Mass mit Mass, in: applica, 1981, Nr. 11.

Gegen die Materialauthentizit•t spricht jedoch manch-
mal die mangelnde Verf•gbarkeit und in den meisten F•l-
len fehlendes Fachwissen. So sind, wie erw•hnt, einige 
historische Pigmente gar nicht mehr erh•ltlich, alte Re-
zepturen sind vergessen oder es l•sst sich schlicht kein 
Farbbefund mehr ausmachen. Zudem konkurrenzieren 
moderne Anstrichsto!e mit einfacherer Handhabung 
und geringeren Kosten. Die modernen Farben sind aber 
in der Regel auf den Neubau ausgerichtet und f•r den his-

Ein Besipiel f"r die unterschiedliche Struktur, die Pinsel und Roller 

zur"cklassen. Oben eine Decke aus Dielenbrettern mit dem Roller 

gestrichen, die Spuren der Fasern bewirken ein unruhiges Bild. Un-

ten eine gleichartige Decke, mit dem Pinsel gestrichen, die einen 

matten Glanz aufweist (Fotos: kant. Denkmalp¯ege).
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torischen Bau nur bedingt geeignet. Sie tragen den beson-
deren bauphysikalischen Bedingungen einer historischen 
Baute oft ungen•gend Rechnung und k€nnen massive 
Bausch•den verursachen. Zwar versprechen immer wie-
der neue Rezepturen die bekannten Probleme zu l€sen. 
Da die Entwicklung jedoch sehr schnell verl•uft, sind 
Langzeiterfahrungen gar nicht m€glich. In diesem Span-
nungsfeld den richtigen Anstrichsto! zu ®nden, ist eine 
Herausforderung, der sich Denkmalp¯egerinnen, Restau-
ratoren und Malerinnen t•glich stellen m•ssen.

Der richtige Anstrichstoff

Verbreitet ist die Meinung, dass sich die Denkmalp¯ege 
vorrangig mit der Farbgebung historischer Bauten und 
St•dte besch•ftige. Weniger bekannt ist, dass ihr Interes-
se ebenso dem Material gilt. Der richtige Anstrichsto! 
entscheidet in hohem Mass •ber den langfristigen Erfolg 
einer Renovation. Nun sei gleich vorweggenommen, dass 
besondere Farbfragen in die H•nde ausgebildeter Restau-
ratoren geh€ren, die Denkmalp¯ege kann hier die n€ti-
gen Kontakte herstellen. Im Folgenden werden die allt•g-
lichen Farbfragen in der denkmalp¯egerischen Arbeit 
skizziert.

Anstriche k€nnen nicht nur sch•tzen, sie k€nnen falsch 
angewendet auch Kulturgut zerst€ren.7 Kunstvoll gear-
beitete Sandsteinornamente, die sich unter einer Aussen-
dispersion in Sand aufgel€st haben, oder verfaulte Schin-
deln unter Anstrichen mit Acrylaten bereiten der 
Denkmalp¯ege immer wieder grosse Sorgen. Falsch ist 

die Annahme, dass wasserverd•nnbare Farben per se auch 
dampfdurchl•ssig sind. So sind beispielsweise herk€mm-
liche Dispersionsfarbtypen nach dem Trocknen wasserab-
weisend, und setzen dem Wasserdampf, der in der Regel 
aus dem Hausinneren durch das Mauerwerk nach aussen 
wandert, einen viel h€heren Widerstand entgegen als his-
torische Kalkanstriche. Die Feuchtigkeit bleibt gefangen 
und entfaltet ihre zerst€rerische Wirkung.

Eine herk€mmliche Acrylfarbe auf Holz ist nach dem Ver-
dunsten des Wassers so dicht wie eine Plastikhaut. Das 
funktioniert in der Regel, solange die dichte Haut nir-
gends besch•digt ist. Dringt aber durch eine kleine un-
dichte Stelle Wasser ein, so bleibt das Wasser gefangen 
und Pilze haben beste Bedingungen, sich zu entfalten. 
Neuere Produkte versprechen bessere Eigenschaften. Der 
Langzeitnachweis wurde bis anhin aber noch nicht er-
bracht.

Historische Anstrichsto!e haben ihre positiven Eigen-
schaften hingegen oft •ber Jahrhunderte unter Beweis ge-

Gaiserwald, St.Josefen, Ortsmuseum. Ein frisch mit #lfarbe gestri-

chener Laden gl•nzt in der Sonne (Foto: kant. Denkmalp¯ege).

Bad Ragaz, St.Leonhard. Freskomalerei im Chor nach 1414, hier der 

Kirchenpatron mit Kette und Handschellen vor der Muttergottes. 

(Foto: Daniel Studer, St.Gallen).
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St.Gallen, Regierungsgeb•ude. Im Jahr 1881 wurde der Grossratssaal von Theodor Gohl vollst•ndig umgebaut und erhielt seine

farbenpr•chtige Ausmalung von Daniel Friedrich Kirchhofer (1881±1885) und seinem Sohn Carl Walter Kirchhofer (1858±1910),

mehrheitlich in Leimfarbe (Foto: Lautenschlager, St.Gallen).

stellt. Reine 8lfarben und Grundierungen auf 8lbasis 
verbinden sich wie kein anderes Material mit Holz, sie 
dringen in die d•nnsten Kapillaren und sch•tzen das dar-
unterliegende Material optimal. Dar•ber hinaus sind 8l-
farben di!usionso!en und •ber einen langen Zeitraum 
sehr elastisch. Dies ist insbesondere bei Holz sehr von 
Vorteil, da der Anstrich die klimabedingten Bewegungen 
des Holzes mitmachen kann. Nur die Verarbeitung ist et-
was zeitaufwendiger und verlangt mehr Fachwissen. Die 
daraus resultierenden Mehrkosten k€nnen bei Schutzob-
jekten •ber Subventionen teilweise aufgefangen werden.

In Vergessenheit geraten sind vielerorts die Leimfarben.9 
Bereits in den Hieroglyphentexten der :gypter ist die 
Herstellung von tierischem Leim bezeugt. Eine grosse 
Verbreitung als Malmittel erfuhr die Leimfarbe in der 
‚. H•lfte des "#. Jahrhunderts, als Leim und Pigmente in-
folge industrieller Produktion und Kreiden aufgrund ver-
einfachter Transportm€glichkeiten in gen•gend grosser 
Menge verf•gbar waren. Beg•nstigend wirkte, dass prak-
tisch alle Pigmente in der neutralen Leimfarbe verwendet 
werden konnten. Die porenf•llende Leimfarbe mit ihrer 
glatten Ober¯•che und ihrem matten Erscheinungsbild 
war eine v€llig neue •sthetische Erfahrung. Die Leimfar-
be wurde damit ein beliebtes Malmittel der Dekorations-

7 Wertvolle Hinweise f"r die folgenden Darstellungen verdanke ich:

 Fontana, Rino: Historischer Bau und heutige Farbmittel, Typoskript

 Vortrag ETH Z"rich, 15.12.1989, S. 15.

8 Die Leimfarbe wird in ihrer kunsthistorischen und materialtech-

 nischen Dimension eingehend behandelt in: Fontana, Sylvia: Die

 Leimfarbe des 19. Jahrhunderts als Gestaltungsmittel in Innenr•u-

 men der Schweiz, Diplomarbeit an der Hochschule der K"nste 

 Bern, Fachbereich Konservierung und Restaurierung,

 Typoskript 2004.

maler. In der denkmalp¯egerischen Arbeit werden Leim-
farben aufgrund ihrer Reversibilit•t gerne eingesetzt. Weil 
sie leicht mit Wasser wieder entfernt werden k€nnen, blei-
ben darunterliegende Bauelemente weitgehend geschont. 
Diese Eigenschaft kann beispielsweise von Nutzen sein, 
wenn eine dunkle Decke nicht mehr gef•llt und vor•ber-
gehend einen hellen Anstrich erhalten soll. 

Auf Putz emp®ehlt die Denkmalp¯ege in der Regel einen 
mineralischen Anstrich, da dieser sich optimal mit dem 
Putz verbindet ohne abzudichten, das heisst wasserdampf-
durchl•ssig ist. Mineralische Anstriche lassen sich nach 
ihrem Bindemittel ± Kalk oder Wasserglas ± kategorisie-
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Wil, Kirchgasse 41. Das in seinem Kern sp•tmittelalterliche Wohn-

haus zeigt im dritten Stock eine Renaissance-Stube. Es konnten 

mehrere, wohl neuere Blaugrau-Fassungen auf dem einst holzto-

nigen T•fer nachgewiesen werden. Der  Neuanstrich erfolgte mit 

einer mehrfach lasierend aufgetragenen Kaseinfarbe.

(Foto: kant. Denkmalp¯ege).

ren. W•hrend Kalkfarben nur auf reinen Kalkputzen zur 
Anwendung kommen, sind mit Wasserglas ®xierte Mine-
ralfarben, auch Silikatfarben genannt, auch auf zement-
haltigen Putzen anwendbar. Bei den Kalkfarben unter-
scheidet man zwischen Secco- und Fresco-Auftrag. Bei 
beiden Techniken wird das Pigment durch die Carboni-
sierung des Sumpfkalks (der Kalkputz mutiert w•hrend 
des Abbindens wieder in seinen urspr•nglichen Zustand 
Kalkstein* an der Ober¯•che in die sich bildenden Cal- 
ciumcarbonatkristalle eingebunden. Wer sich einmal mit 
Kalkputzen und Kalkanstrichen auseinandergesetzt hat, 
ist fasziniert von dieser einfachen und gleichzeitig unver-
gleichlich wertvollen Technik. Die Kalkt•nche, ein An-
strich mit dem eingesumpften und mit Wasser verd•nnten 
Kalk, war aufgrund ihrer billigen und guten Verf•gbar-
keit ein h•u®g benutzter Anstrichsto!. Ihre desin®zieren-
de Wirkung wurde und wird heute noch in der K•che wie 
im Stall gesch•tzt. 

Mit dem Bindemittel Milch oder Quark mutiert die 
Kalkt•nche zur wischfesten Kalk-Kaseinfarbe f•r Putz, 
Sandstein und Holz. Es gibt erg•nzend unz•hlige Rezep-

turen mit zus•tzlicher Beimischung von Lein€l, Ton, 
Kreide, Eiweiss etc., welche sich in Anwendung und 
farblichem Ausdruck von matt bis gl•nzend unterschei-
den. Diese Anstriche sind in der Regel kosteng•nstig und 
€kologisch v€llig unbedenklich. Allerdings ist zu beden-
ken, dass mit organischen Bindemitteln verg•tete Anstri-
che nie mehr mit reinen Kalkfarben •berstrichen werden 
k€nnen.

Mineralfarben basieren auf dem Bindemittel Kaliwasser-
glas. Im Gegensatz zu den Dispersionsfarben verkleben 
diese Farben nicht mit dem Untergrund, sondern gehen 
mit ihm eine chemische Verbindung ein, die so genannte 
Verkieselung. In Kombination mit den Pigmenten ent-
steht ein o!enporiges Farbgef•ge mit wasserabweisender 
Wirkung. Die Farbe eignet sich insbesondere f•r zement-
haltige, saugf•hige Putzuntergr•nde. 

Die grosse Herausforderung aller historischen Anstrich-
sto!e liegt darin, dass die Anwendung ein gewisses Fach-
wissen voraussetzt, dass sie Anspr•che an den Untergrund 
stellen und an die Verarbeitung, w•hrend sogenannt mo-
derne Farben in der Werbung als problemlos applizierbare 
Allesk€nner gepriesen werden. Die Denkmalp¯ege hat 
bei historischen Objekten mit einigen modernen An-
strichsto!en negative Erfahrungen gemacht. Da die In-
dustrie aber allj•hrlich mit ¬verbesserten­ Rezepturen auf-
wartet, k€nnen keine Langzeiterfahrungen gesammelt 
werden und die Argumentation gegen•ber den Farben-
herstellern ist somit schwierig. Gesch•tzte Kulturobjekte 
ben€tigen aber einen gesicherten Umgang und den bieten 
nur die •ber Jahrhunderte tradierten Handwerkstech-
niken. Zudem ist das tradierte Handwerk selbst ein Kul-
turgut, das zu sch•tzen sich die Schweiz mit der Unter-
zeichnung UNESCO-<bereinkommens zur Bewahrung 
des immateriellen Kulturerbes im Jahr ‚ƒƒ& verp¯ichtet 
hat.

Traditionelle Farbanstriche garantieren aber auch die bei 
einem Kulturobjekt geforderte Materialauthentizit•t. Ein 
Kulturgut soll nicht nur in seiner ober¯•chlichen Erschei-
nung, sondern auch in seinem Wesen erhalten werden. Es 
zeugt auf verschiedenen Ebenen von der Baukultur ver-
gangener Generationen und soll als gebautes Archiv der 
Nachwelt erhalten bleiben. Materialauthentizit•t garan-
tiert ein ad•quates Altern. W•hrend beispielsweise Kalkfar-
ben mit den Jahrzehnten langsam verblassen und im Re-
gen abdunkeln, leuchten hydrophobierte Anstrichsto!e 
bei feuchter Witterung und unabh•ngig ihres Alters in 
unver•nderter Leuchtkraft. Das Fassadenantlitz wirkt da-
durch starr, steril und unbeteiligt.=  

Leider sind falsch angewendete Farbanstriche oft nicht 
reversibel. So sind moderne Anstrichsto!e wie Organosi-
likatfarben, Polymerisatfarben, Dispersionsfarben oder 
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Walenstadt, Bahnhofstrasse 42. Die Tradition der Fassadenbemalung war gegen Ende des 19. Jahrhunderts an anspruchsvollen Bauten

allgegenw•rtig. Im Firmenarchiv der Augsburger Farbenfabrik Keim ist f"r dieses Objekt eine Reinigung und Nach®xierung um 1930 ver-

merkt. 1992/93 wurde die Dekorationsmalerei gereinigt und mehrmalig ®xiert. Die Retuschen sowie der Neuauftrag der geometrischen 

Muster und der Eckquader erfolgte in Keimtechnik. Die Fenster wurden nach Befund Braunrot gestrichen (Foto: kant. Denkmalp¯ege).

9 Zur Problematik neuzeitlicher Anstrichstoffe siehe: Fontana

 Rino: Altes Haus und neue Farbe, in: Schweizerische technische

 Zeitschrift 87, 1990, Heft 25/26.

Silikonemulsionsfarben nicht r•ckstandslos zu entfernen. 
Oft kann die sichtbare Farbe zwar mit erheblichem ®nan-
ziellem Aufwand entfernt werden, die Grundierung oder 
Teile der Bindemittel bleiben aber zur•ck. Ein Neuan-
strich mit Kalk- oder Mineralfarben ist oft nicht mehr 
m€glich.

Es macht wenig Sinn, mit einem di!usionso!enen Farb-
system wie 8lanstrich auf ein geschlossenes, zum Bei-
spiel einen Acrylanstrich,  zu reagieren. Acrylfarben sind 
zudem noch /ermoplasten und k€nnen nicht ab- oder 
angeschli!en werden. Die Renovierbarkeit solcher mo-
derner Anstrichsto!e gestaltet sich entsprechend schwie-
rig. Einige Male k€nnen diese Anstrichsto!e wohl •ber-
strichen werden. Wenn aber die unteren Anstriche nicht 
mehr gut haften, bleibt nur das Entfernen der ganzen 
Farbschichten mit entsprechendem Einsatz von €kolo-
gisch oft nicht unbedenklichen Mitteln und deren 
Abtransport als Sonderm•ll. Zudem muss damit gerech-
net werden, dass sich ein chemisches oder mechanisches 

Entfernen von Farbe sch•digend auf die Bauteile aus-
wirkt.

Jeder Bauherrschaft historischer Objekte sei daher drin-
gend geraten, sich der Vorz•ge historischer Anstrichstof-
fe bewusst zu werden. Als Beispiele seien nochmals die 
wichtigsten Farbsysteme genannt. Eine 8lfarbe an Fens-
terl•den kreidet mit den Jahrzehnten zwar aus, wird sie 
aber regelm•ssig nachge€lt, so kann ein solcher Anstrich 
viele Jahrzehnte •berdauern und muss nicht abgelaugt 
werden. Auch ein Kalkanstrich muss nie m•hsam ab- 
gekratzt, sandgestrahlt oder abgelaugt werden, wie die 
moderneren Anstrichsto!e. Ein einfaches Nachb•rsten 
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gen•gt und schon kann eine Kalkfarbe •berstrichen 
werden.

Historische Anstriche haben ihre Tauglichkeit •ber Jahr-
hunderte unter Beweis gestellt und sind leicht restaurier-
bar. Traditionelle Handwerkstechniken stehen f•r Quali-
t•t und Nachhaltigkeit. Ihre Anwendung verspricht ein 
authentisches Erscheinungsbild und tr•gt dazu bei, Kul-
turgut als gebautes Archiv und •sthetisches Erlebnis zu er-
halten. Wo historische Anstrichfolgen noch bestehen, 
sollten sie sorgf•ltig untersucht und wenn m€glich erhal-
ten werden. Denkmalp¯ege gleicht oft einer Schatzsuche. 
Wunderbare Farbkonzepte, die sich vom Boden •ber die 
W•nde und Decken, •ber T•ren und Fenster bis zum 
Lichtschalter erstrecken, schenken einmalige Wohnerleb-
nisse.

Rapperswil, Landhaus «Zum tiefen Graben». Zu Beginn des

20. Jahrhunderts wurde beim Landhaus von 1802 nach den Pl•nen

von Adolf Gaudy ein Erweiterungsbau vorgenommen. Die Veranda

zeigte in der Erstfassung eine ¯orale Bemalung auf. Ein liebevolles

Detail ist der bemalte Lichtschalter an der Verandar"ckwand.

(Foto: Fontana & Fontana AG, Jona).


